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A06 Odbératel / Besteller / Customer
KOVOMARKET, s.r.o. 686 42 Uherske Hradisté Prumyslova 1143 CZ

Objednavka &. NZ/2018/1115 Zakazka &. F1 91024639/9 Lozny list &. F190052?71!20
AO07 |Bestellung Nr. AD8 | Auftrag Nr. A10 | Lieferschein Nr.
Purchase order No. Order No. Delivery Note

Product code: HSRSG

BO1- |Vyrobek Zarové pozinkovany,Zavitové trubky redukované svafované EN 10255-M Norma dodaci EN 10255 [2007],Norma rozmérova EN
BO& |Erzeugnis 10255 [200?] TB 2 1!2" M (?6 1 x 3.8), Jakost ooell S195T HSR, Class 1 Delka G ODU 00 mm, Dell-(a hor tcl 100,00 mm,Délka dol
Product 7

ARCELORMITTAL KARVINA TM W/ [CE]:f AIVITP KRAKOW !EN 10240 A 1

Rozmér Celkova délka Kusy Celk. hmotnost
B09 |Abmessung B10 | Gesamtlange B08 | Stucke B13 | Gesamtgewicht Total
Dimensions Total length m Pieces Weight kg
TB21/2"M(76.1 x 3.8) 570,00 95,00 3.800,00
Cc71-C92 Chemicke slozeni - Chemische zusammensetzung - Chemical composition (%)
BO7 |Tavba C[%] |Mn[%]|Si[%] |P[%] [S[%] |Al[%] |N[%] |Cu[%]|Cr[%] |Mo [%]|Ni[%] |V [%] [Nb[%] [Ti[%] [B[%]
Schmelze
Melt
11734E 0.0620)0.7810]0.021010.0140 10.0120 j0.0450 | 0.0057[0.1040/0.0420|0.0070|0.0360{0.002010.0010 0.0010 j0.0001

Mechanické vlastnosti-Mechanical properties
Tavba \yrazna nebo Mez pev. v tahu Taznost Jiné zkousky - Jiné zkousky - drsnost
smluvni mez Bruchdehnung tvrdost Andere proben -
BO7|Schmelze kluzu Zugfestigkeit Elongation after Andere Proben - Rauheit
IC11 | Streck-order C12] C13fracture C53Hartepriifung IC53| Other tests - roughness|
Melt dehngrenze Tensile strength (A5,10,80, Ag, Other tests -
Yield or proof MPa Agt) % hardness um
strength MPa
>20
>195 =320 <520 A5 Ag Agt
11734E 365.00 419.00 42.67
Tvar zkusebniho télesa odpovida normé EN IS0 6892-1/16 Hodnota hmotnostni aktivity ionizujicihe zafeni v tavebni analyze nepfesahuje 100 Bg/kg
C10 |Probenform antwortet Norm EN ISO 6892-1/16 g3 | Die Wert der Massenaktivitat von ionisierenden Strahlung in die Schmelzenanalyse iiberschreitet
Shape of test piece matches standard EN 1SC 6892-1/16 100 Ba/kg nicht.
Value mass ionising radiation activity in analysis of melt not ex. 100 Bg/kg
Zkouska smacknutim Zkouska rozsifenim Zkouska ohybem
C50 |Quetschprobe J 51| Aufweitungsprobe C52 |Biegeprobe
Flattening test Expanding test Bending test
Timto se potvrzuje, Ze tyto vyrobky byly zkoudeny a jsou v seuladu s poZadavky objednavky. IZamyslend pouiti . vhodné pro svafovani a fezani zavitd die DIN EN
ikousky se provadély na dedanych wyrobcich, [10255:2004+A1:2007
Z01 Wir bestatigen, dass die Produkte gepruft wurden und entsprechen den Vereinbarungen der 705 Peabsichtigte Anwendung - eignung zum Schweilfsen und Gewindeschneiden nach DIN
Eestellung. Examina sich Vomahmen an geliefert Erzeugen, EN 10255:2004+41:2007
WVe hereby cerify that the products were tested and are in complience with order requirements. Furpose of utilization : suitable for welding and threading according to DIN EN
F xamination do future delivery producers [10255:2004+41°:2007
D01 Povrch a rozméry-kontrola a méfeni je v souladu s objednavkou
Burface and dimension - tested according to purchase order
[Dberflache und Masse - Geprift entprechend der Bestellung
Nedestruktivni zkousky Vodni tlak 1326WL48222
Zerstérungsfreie Proben Druckprobe
D02 MNon-destructive tests D51 |Hydr. Test 204
Elbar/Ss 0045
12
02 [Datum vydani a ovéfeni platnosti 17.12,2018 03 |Razitko zastupce kontroly
Datum der Ausstellung und Bestatigung  [Miroslav Hanzel Stempel des Abnahmebeauftragen . ‘;E:“
Date of issue and validation Stamp of the inspection representative |Ardomral Tubuiar Frodocs 2 HO 43¢
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